
Caractérisation morphochimique automatisée  
de particules présentes dans 5 eaux 

 
 
 
Utilisation de l’analyse de particules automatisées 
 

·  Comptage de particules 
·  Caractérisations morphochimiques des particules 
·  Distribution granulométrique 
·  Forme, aire spécifique de chaque particule 
 

 
Préparation 
 

·  Echantillon d’eau de 100ml 
·  Filtration sur filtre en polycarbonate préalablement doré, diamètre des pores 0.8 µm 
 

 
 

 
Echantillons analysés 

 

Blanc Eau DL Eau minérale Microscan Mme Robyr  

Filtre doré, brut Eau 
déminéralisée 

Eau acheté dans 
un commerce 

Eau provenant 
du laboratoire 

Eau provenant 
de la source de 
Mme Robyr 

 



Filtre 
 

 
Image en contraste topographique, grandissement 100x 

 

 
Image binaire qui sera analysé par le logiciel 



Résultat comptage 
 
 

Blanc Eau DL Walser  Mme Robyr  Microscan 

40 part. 168 part. 750 part. 3509 part. 4039 part. 

  2.1 part./ml 9.3 part./ml 43.5 part./ml 49.2 part./ml 
 

 

Granulométrie 
 

 1-3 3-5 5-10 10-20 20-50 >=50 

Blanc 8 13 16 3 0 0 

Eau DL 60 53 37 14 2 2 

Eau minérale 285 233 162 61 7 2 

Microscan 1257 1074 742 330 99 7 

Mme Robyr 1827 1369 664 159 19 1 
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    20/61C  
      

Caractérisation morphochimique 
      
      

Classe Blanc Eau DL 
Eau 

minérale Mme Robyr Microscan 

Acier 0 2 12 33 811 

Fer/Phosphore 0 0 0 0 3 

Zinc 0 0 0 0 9 

Cuivre 0 0 0 0 5 

Chrome 0 0 0 0 0 

Nickel 0 0 0 0 0 

Laiton 0 0 2 0 7 

Bronze 0 0 0 0 0 

Aluminium 0 0 1 0 1 

Al-alliage (Si) 0 0 0 0 0 

Titane 0 0 0 1 0 

Autre Métal 0 0 0 0 1 

Pb 0 0 0 0 1 

Nickel/fer 0 0 0 0 0 

Nickel/Phosphore 0 0 0 0 0 

Etain 0 0 0 0 19 

Silicate divers 0 2 1 406 140 

Calcaire (CaCO3) 1 4 36 1135 441 

TiO2 0 0 0 6 3 

Sulfites 0 0 0 0 0 

Sel (Chlorure) 0 6 1 4 14 

Phosphate de Ca 0 0 0 7 1 

Sulfate de Ba 0 0 0 0 0 

matière organique 34 127 335 898 1385 
 


